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PORQUE E
QUE DEVEMOS
UTILIZAR CORTICA
NA CONSTRUCAQ?

1) Impacto favoravel na floresta de sobro:

> Area total (Portugal) 735.000 hectares. > Os sobreiros produzem cortica a cada 9
anos (matéria prima renovavel). > Evita a desertificagdo do solo. > Fixa a populagdo
no trabalho do montado.. Evita a desertificacdo populacional. > Importante na
manutencao da biodiversidade (Unica na Europa). > Floresta Portuguesa (sobreiros)
sumidores de 5milhdes toneladas CO2 por ano.

2) Processo industrial 100% natural:

> Apenas cortica como matéria-prima. » Sem aditivos... aglomeragdo com as suas
proprias resinas (suberina). » 90% do consumo de energia é biomassa (desperdicio
do seu préprio processo industrial). > O desperdicio do processo industrial € 100%
reutilizavel (grénulos de cortica + p9).

3) Caracteristicas técnicas:

> Densidade: 100/120 kg/m3. > Condutividade térmica: Resultado de testes entre
0,036/0,038 W/(mk) > Valor declarado para marcaggio CE: 0,040 W/(mk) > Resisténcia
a compressio a 10%: declarado 100 kPa (resultado de testes 110/120 kPa) - EN 826.
> Resisténcia perpendicular as faces: declarado TR 50 (resultado de testes 60 kPa) - EN
1607. > Teor de humidade: maximo 8% - EN 12105. > Absorc¢do de agua: declarado
0,5kg/m?(resultado do teste maximo 0,3 kg/m?) -EN1609. > Tolerancias no comprimento:
entre £ 3 e 5 mm - EN 822. > Tolerdncias na largura: entre + 2 e 3 mm - EN 822.
> Tolerancias na espessura: entre +/- 1 e 2 mm - EN 823. > Resisténcia ao fogo:

Euro classe "E" - EN13501-1. > Durabilidade: praticamente ilimitada. > Reciclavel: 100%.

>Ruidos de impacto: 20dB BF - 40 dB MF -30dB HF. > Ruidos aéreos: 30dB BF -35dBMF
-34dB HF. > Absor¢go actstica 50mm: 40% a 400 Hz / 50% a 3500 Hz. > Velocidade do
som na cortiga: 500 m/segundo. > Coeficiente de absor¢go actistica 500 CPS: 0.33/0.35.
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E NECESSARIO AUMENTAR A
ESPESSURA DA CORTICA

(ESPESSURA SUPERIOR = MELHOR ISOLAMENTO)

1. Cobertura Final. | 2. Impermeabilizago. 60,0%

3.Isolamento com placa standard. | 4. Laje de cobertura. 50,0%
. . o 55.8% 59.1%
5. Acabamento final. | 6. Aglomerado de cortiga expandida. 40,0% 51.0%
7. Pavimento existente. | 8. Acabamento interior. 0,0%
9. Aglomerado de cortica expandida. | 10. Alvenaria existente. CB+Corticabomm  CB+Cortica80mm  CB+Cortica100mm

5) Controle de Qualidade:

> Conforme EN 13170 + EN 13172. » Condutividade térmica, efectuado por laboratérios independentes: CSTB
(Franga) e LNEC (Portugal). > Qualidade industrial /Controle de qualidade por CSTB (duas vezes no ano).

Outras certificacBes (além da EN 13170): > MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut (quality verification). > ARGE KDR -
Zertifikat nr. R0700144 “R" green 100% vegetal . » ACERMI da CSTB de Franga (controle industrial e de qualidade).

6) No geral:

> Elevada estabilidade dimensional.. suportando grandes variacdes térmicas. > Suporta temperaturas entre:
(-)180°C e (+)120°C. > No caso de incéndio, a cortica ndo liberta gases tdxicos. > Durabilidade ilimitada, mantendo
as caracteristicas técnicas (testes oficiais comprovam 45 e 50 anos). > Apos utilizacdo é totalmente reciclado... E
utilizado novamente em aplicagdes na construcdo.
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